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2050 Hedefleri ve ikincil = 1
C

Ikincil malzemelerin kullanimi, Avrupa'daki cimento
endustrisi icin cok dnemlidir ve 2050 yilina kadar

karbon notrliigiiniin saglanmasinda kilit bir rol oynar.

Cimento endiistrisinde kullanilan ikincil malzemeler sunlardir:

Alternatif Hammaddeler (AHM'ler), diger (esas Tamamlayici Cimentomsu Malzemeler
(TCM'ler), hidrolik veya puzolanik aktivite
yoluyla sertlestirilmis betonun 6zelliklerine
katkida bulunur. TCM'ler cimento ve beton

uretiminde kullanilmaktadir.

olarak endustriyel) proseslerden veya toplum
kesimlerinden kaynaklanan atiklar veya yan
ardnler seklindeki malzemeler olarak tanimlanir.
AHM'ler klinker tretiminde kullanilmaktadir.

CEMBUREAU 2050 Karbon Notrliigii Yol Haritasina gore Avrupa ¢cimento

endiistrisinin hedefleri sunlardir:
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AHM'lerin kullanimi sayesinde...
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... 36 milyon Beetle otomobile esit.
2020'de 350
kilotonu askin
CO, tasarrufu
saglandi

N—"1

ton atik ve yan
urunu geri
dénusturdu...




AHM ve TCM Ornekleri

Atik Tuglalar ve Kil Kiremitler

Tugla ve kiremitler, klinker tGretiminde AHM ve
¢imento bileseni olarak birincil ham maddelerin
yerini almalarini saglayacak mineraller icerir.
Pismis kil malzemenin geri dontsiimu, birincil
kaynaklari koruma ve cimentolarin CO, ayak izini
azaltma imkani saglar.

y

Atik Beton Agregalari, ince Beton

Atik betonun bir kincida islemden gecirilmesiyle
kaba ve ince fraksiyonlar elde edilir. Bunlar, betonda
geri donusturulmus beton agregasi olarak yeniden
kullanilabilir veya bilesimlerine bagli olarak klinker
Uretiminde alternatif bir farin bileseni olarak, bir
cimento bileseni olarak veya kum yerine kullanilabilir.

Tas Komiiriiyle Elektrik Uretiminden Cikan
Ucucu Kiil

Ucucu kil, tas komduriyle elektrik Gretiminde bir
yan Urln olan amorf bir malzemedir. EN 450-1'e

gore ¢cimento ve betonda ana bilesen olarak
veya klinker yerine kullanilabilir. Dogal kaynak
tuketimini ve CO, emisyonlarini azaltir.

ikincil Malzemelerin Kullaniminin Saghga Etkisi

Calisanlarin ve paydaslarin saglik ve guivenligini saglamak, AB  —
cimento endustrisinin 6nceligidir. _

AHM'lerin ve TCM'lerin Uretim siirecinde kullanimi, mevcut
mevzuata ve ilgili ydnergelere tam olarak uygun sekilde

gerceklestirilir.




o
ikincil malzemelerin kullanimi sunlari gerektirir: ‘0

« Karbonsuzlastirma calismalari yiratilen celik ve enerji sektoriinde
asamali olarak kullanimdan kaldirilacak olan ugucu kil ve clrufa
alternatif malzemeler kullanarak yeterli miktarda ikincil malzemeye

erisim saglanmasi

« Potansiyel ikincil malzemelerin ¢cimento ve betonda kullanima uygun hale

getirilmesi icin on islemler

o Ikincil malzemelerin kimyasal bilesiminin klinker ve cimento kimyasal bilesimi ile

uygunlugu

ikincil Malzeme Kullanimini Artirma Potansiyeli

e Gecmiste kullanilmis dizenli depolama alanlari, cimento ve beton uretimi
icin geri kazanilabilecek atik kaynaklandir.

e Insaat ve yikinti atiklari uygun miktarlarda AHM ve TCM saglar.

* Yeni uygun ikincil materyaller bulmak icin endustriyel simbiyoz tesvik

edilmelidir.

Hedefimiz: Avrupa'da klinker ve ¢cimento iiretiminde

AHM'lerin ve TCM'lerin payini daha da artirmak

AB politikasi bu hedefe su sekilde katkida bulunabilir: @

., Atiklarin dizenli depolanmasinin yasaklanmasi veya atik depolama icin
yuksek vergilerin uygulanmasi;
o Ayri atik toplama sistemlerinin iyilestirilmesi;

. Engelsiz AHM arzi ve ikamesi icin gereken yuksek yatirimlarin finansmani.
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